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Resumo

Objetivos: Este trabalho avaliou a altera-
ção dimensional do cimento de ionômero 
de vidro convencional (ION Z-FGM) e suas 
características de comportamento físi-
co. Material e Método: n = 10 amostras 
aglutinadas em placa de vidro e bloco de 
papel, com espátula de metal nas propor-
ções 1: 1 e 1: 2 (pó / líquido), de acordo 
com as recomendações do fabricante. Os 
ionômeros aglutinados foram divididos em 
dois grupos (n = 10) de acordo com os se-
guintes protocolos de armazenamento: S1 
- Placa de Vidro - 1: 1; S2- Bloco de Papel 
- 1: 1; S3 - Placa de Vidro - 1: 2; S4 - Blo-
co de Papel - 1: 2. A análise de medição 
foi realizada usando o paquímetro. Foram 
realizadas dez leituras em cada espécime 
de teste, após as coletas de dados serem 
analisadas estatisticamente para obtenção 
dos resultados. Resultados: Os resulta-

dos mostraram que a massa ionomérica da 
razão 1: 1 com bloco de papel + espátula 
plástica apresentou estabilidade dimensio-
nal nos dois tempos de intervalo (imediato 
e 24 horas) em relação à placa de vidro e 
espátula metálica. Na proporção de 1: 2, foi 
mostrada uma maior expansão do material 
nos dois grupos avaliados. Conclusão: 
Para manter sem mudanças signifi cativas 
é muito importante respeitar os critérios de 
proporção e aglutinação do material. O uso 
da placa de vidro com a espátula de plásti-
co é o recomendado clinicamente.

Descritores: Ionômero, mudança, super-
fície.

Abstract 

Objectives: This work evaluated the di-
mensional alteration of conventional glass 
ionomer cement (ION Z-FGM) and its phy-
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sical behavior characteristics. Material 
and Method: n = 10 conventional IVC test 
specimens agglutinated in glass plate and 
paper block, with metal spatula in 1: 1 and 
1: 2 ratios (powder / liquid), according to 
the recommendations of the manufactu-
rer. The agglutinated ionomers were divi-
ded into two groups (n = 10) according to 
the following storage protocols: S1 - Glass 
Plate - 1: 1; S2- Paper Block - 1: 1; S3 - 
Glass Plate - 1: 2; S4 - Paper Block - 1: 
2. Measurement analysis was performed 
using the pachymeter. Ten readings were 
performed on each test specimen, af-
ter the data collections were statistically 
analyzed to obtain the results. Results: 

They showed that the 1: 1 ratio ionome-
ric mass with paper block + plastic spatula 
presented dimensional stability in the two 
interval times (immediate and 24 hours) 
in relation to the glass plate and metal 
spatula. In the proportion of 1: 2, it was 
shown a greater expansion of the material 
in the two groups evaluated. Conclusion: 
To maintain without signifi cant change it 
is very important to respect the criteria of 
proportion and manipulation of the mate-
rial. The use of the glass plate with the 
plastic spatula is the recommended clini-
cally.

Key words: Ionomer, change, surface

INTRODUÇÃO

Os Cimentos de Ionômero de Vidro 
(CIV) são constituídos de materiais híbridos 
que são as partículas de vidro atribuídas a 
matriz de hidrogel mantida por forças coesi-
vas que consistem em uma mistura de liga-
ções iônicas, pontes de hidrogênio e cadeias 
químicas complexas1. É um material odonto-
lógico que é muito utilizado no dia-a-dia clíni-
co, o mesmo é empregado em restaurações 
provisórias, forramento de cavidades, cimen-
tação de peças protéticas, selantes de fi ssu-
ras para evitar a cárie oclusal e restaurações 
estéticas em dentes anteriores e posteriores2

Este material é classifi cado segundo 
sua composição em: convencional, reforça-
do por metal e modifi cado por resina. Dentre 
suas propriedades vantajosas estão: biocom-
patibilidade, coefi ciente de expansão térmica 
semelhante à estrutura dental, boa adesão, 
ação anticariogênica, translucidez e libera-
ção de fl úor3. Desde então, tem variada apli-
cabilidade na odontologia, especialmente em 
odontopediatria, devido às características de-
sejáveis encontradas deste material4.

São materiais restauradores que con-
sistem de um pó e um líquido os quais são 
misturados, produzindo uma massa plástica 
que subsequentemente se torna rígida5,6. Os 
ionômeros de vidro (GICs--glass-ionomer-
cements) surgiram dos estudos pioneiros 
de Wilson & Kent no início da década de 70 

(1971), e foram introduzidos no mercado em 
1975, passando depois por sucessivas modi-
fi cações, tais como a incorporação de resina 
para atender necessidades clínicas individu-
ais, melhorando suas propriedades físicas, 
resistência e longevidade7,8. 

São materiais restauradores que con-
sistem de um pó e um líquido os quais são 
misturados, produzindo uma massa plásti-
ca que subsequentemente se torna rígida. A 
análise da alteração dimensional é importan-
te critério para determinar e prever o desgas-
te e degradação dos materiais restauradores. 
O aumento da alteração de materiais restau-
radores leva à perda de integridade super-
fi cial, com consequente formação de sítios 
de retenção de substrato e microrganismos, 
aumentando o risco de desenvolvimento de 
novas lesões de cáries.9

A reação de presa dos cimentos de io-
nômero de vidro se dá por uma reação do tipo 
ácido-base: MO.SiO2 + H2A → MA + SiO2 + 
H2O vidro ácido sal gel de sílica O processo 
de presa desses cimentos envolve três está-
gios que se sobrepõem: • Dissolução • Ge-
leifi cação • Endurecimento continuado Isso 
ocorre devido aos diferentes graus de libera-
ção de íons do vidro e de formação da matriz 
do sal 10 .

O objetivo do referido trabalho é avaliar 
a alteração dimensional do cimento de ionô-
mero de vidro convencional utilizando dife-
rentes tipos de proporções pó/líquido. 
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MATERIAIS E MÉTODOS

Foram proporcionados e manipulados 
em placa de vidro e bloco de papel associado 
com a espátula metálica n.70, de acordo com 
as recomendações do fabricante (tabea 1). 
após manipulado com espátula de metal n.70, 
foi armazenado em um recipiente, aguardan-

do aproximadamente 5 minutos, com uma 
placa de vidro por cima para adquirir uma li-
sura superfi cial. imediatamente, foi aplicado 
com uma espátula de inserção dentro de uma 
matriz metálica de 2mmx1mm de dimensões, 
planifi cando o material até o nível superior da 
cavidade. às 24 horas após foi armazenado 
em estufa 370C.

Os recipientes foram divididos em dois grupos com dez corpos de prova (n=10) cada grupo 
(tabela 2)
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Foram submetida análise de dimen-
são por meio do paquímetro digital da 
marca MK que se avaliou a alteração de 
dimensão de cada corpo-de-prova. Foram 

realizadas dez leituras em cada corpo de 
prova, após as coletas dos dados foram 
analisados estatisticamente para obtenção 
dos resultados.

Fig.1- Análise da alteração dimensional do cimento de ionômero de vidro ION-Z por meio do 
paquímetro.

RESULTADOS

Em relação à alteração dimensional do 
cimento de ionômero de vidro com zinco em 
relação as proporções e manipulações distin-

tas, mostrou-se que houve diferença estatísti-
ca signifi cativa quando compara-se com placa 
de vidro e bloco de papel. Também foram en-
contradas diferenças nas proporções diferen-
tes do líquido.
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Em termos de alteração dos materiais 
ionoméricos mostra-se como fator de impor-
tância na relação da liberação de íons conti-
do no material, ou seja, maior rugosidade é 
diretamente proporcional com íons metálicos 
livres na composição química do cimento de 
ionômero de vidro. 

As diferenças entre as tabelas 1 e 2 
em relação as proporções distintas resulta-
ram de acordo com o tempo, que houve di-
ferenças nas alterações do material ionomé-
rico, mas com faixas aceitáveis clinicamente 

menores.  
Provavelmente houve uma degrada-

ção da parte orgânica - polímero que com-
põe o líquido (tabela 2), ou seja, ao utilizar 
mais uma gota de líquido mostrou-seque 
houve maior alteração, mesmo sendo acei-
tável clinicamente, mas sendo identifi cada 
uma lixiviação superfi cial do conteúdo do 
monomérico orgânico.

Isto evidencia que há muito líquido na 
superfície difi cultando a união química quan-
do for utilizado na estrutura dentária.

DISCUSSÃO

O Cimento de Ionômero de Vidro é 
amplamente utilizado em procedimentos 
preventivos (selamento de cicatrículas e fi s-
suras), passando por procedimentos curati-
vos tradicionais como bases e forramento de 
cavidades, apontado por Azevedo, 201011. 
Diversas são as aplicações do ionômero de 
vidro na odontologia, na área ortodôntica, na 
colação de braquetes, sendo o de melhor re-
sistência o modifi cado por resina. Ajudam na 
ortodontia devido ao declínio da cárie devi-
do a liberação de fl úor, a inibição microbiana 
e adesão química tanto ao dente quanto ao 
metal.12

Além da liberação de fl úor, outras van-
tagens como biocompatibilidade, adesão 
à estrutura dentária e baixo coefi ciente de 
expansão térmica linear, que proporcionam 
margens com bom selamento13.

Os cimentos de ionômero de vidro 

também apresentam suas desvantagens,co-
mo lenta reação de presa, alta friabilidade, 
sensibilidade à água nos momentos iniciais 
de presa, baixa resistência ao desgaste e à 
fratura e susceptibilidade à degradação em 
ambiente ácido14, 15, 16.O cimento de ionôme-
ro de vidro convencional é composto basica-
mente por óxido de silício, óxido de alumí-
nio, fl uoreto de cálcio, fl uoreto de alumínio, 
fl uoreto de sódio e fosfato de alumínio. O 
líquido é uma solução aquosa com de água, 
ácido poliacrílico, ácido tartárico e ácido ita-
cônico16,17,18.

Como uma forma de melhorar as pro-
priedades do cimento de ionômero de vidro 
convencional, foi à incorporação de mo-
nômeros resinosos (hidroxietilmetacrila-
to – HEMA)19,20,21. Apresentam três tipos de 
presa, a reação ácido-básica normal, a fo-
toativada e a autopolimerizável22,23,4,11. Per-
mitindo assim maior tempo de trabalho, con-
trole do processo fotoquímico de presa pelo 
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profi ssional, rápido endurecimento da super-
fície do cimento e aumento nos valores das 
propriedades mecânicas5. 

Os efeitos da composição do vidro no 
processo de presa são muito pronunciados 
e de considerável importância na aceitabili-
dade das características fi nais de manipula-
ção. Os cimentos de ionômero de vidro são 
caracterizados por terem propriedades como 
tempo de trabalho e presa prolongados. 2, 5

A reação do tipo ácido-base é essen-
cialmente a mesma dos ionômeros con-
vencionais, e se inicia quando pó e líquido 
entram em contato. A diferença está na velo-
cidade dessa reação que é muito mais lenta 
para esses materiais, o que proporciona um 
maior tempo de trabalho21. A presa rápida é 
fornecida pelo mecanismo de ativação por 
luz, causando a polimerização do HEMA e, 
para aqueles materiais que contêm copolí-
meros, ligações cruzadas adicionais através 
dos grupos metacrilato18. Uma vez espatula-
do, o material pode tomar presa após ape-
nas 30 segundos, através da exposição à luz 
fotoativadora. Se não fotoativado, o material 
tomará presa em aproximadamente 15-20 
minutos.

No presente estudo, O grupo que utili-
za a proporção 1:1 mostrou-se que a agluti-
nação do cimento de ionômero de vidro em 
bloco de papel produziu menor estabilidade 
dimensional, ou seja maior distorção do ci-
mento em relação ao grupo que utilizou-se 
placa de vidro. Na proporção 1:2 , também 
houveram menor estabilidade dimensional 
ao utilizar o bloco de papel para manipula-
ção. A hipótese destes resultados mostrados  
neste estudo é que o bloco de papel apre-
senta uma possibilidade maior de absorção 
do líquido ao proporcionar o material e isto 
colabora para a difi culdade de aglutinar por 
igual o cimento de ionômero de vidro. Estas 
alterações dimensionais podem promover 
fendas marginais entre a interface dente e 
restauração, colaborando para recidivas de 
cárie. Alguns autores indicam a placa de vi-
dro ou se caso proporcionar com o bloco de 
papel sugere não demorar para aglutinar o 
cimento, evitando a absorção pelo bloco de 
papel9. Outra recomendação é a utilização 
do bloco de papel plastifi cado também para 
evitar a absorção do líquido. 

Os cimentos de ionômero de vidro pos-
suem capacidade de se unirem à dentina e 
ao esmalte. A teoria que explica esse fato 
sugere que os íons de poliacrilato reagem 
com a apatita (deslocando cálcio e fosfato, e 
criando uma camada intermediária constituí-
da por poliacrilato e íons de fosfato e cálcio) 
ou se ligam diretamente ao cálcio da apati-
ta12,17,18.

Outras características dos cimentos 
ionoméricos é a sua alta solubilidade, os 
cimentos de silicato tinham uma reputação 
de perda de material na cavidade bucal. 
Até certo ponto, isso pode ser atribuído ao 
proporcionamento e manipulação incorreta, 
mas essa é uma característica inerente de 
todos os cimentos odontológicos e, como tal, 
o cimento de ionômero de vidro não é exce-
ção9.

O estudo da alteração dimensional 
é uma propriedade muito importante para 
determinar o comportamento inicial do ma-
terial5. Os fatores que promovem expan-
são e contração contidas nesta propriedade 
contribuem para promover o conhecimento 
da qualidade e dos fatores de interação dos 
materiais. Para estudo, teve um papel impor-
tante de conhecer a performance do cimento 
de ionômero de vidro frente as variáveis es-
tudadas.

Em termos de relevância clínica, este 
estudo contribui para confi rmar que é impor-
tante respeitar as etapas de manuseio do 
material para promover a qualidade.

CONCLUSÃO

Os autores concluíram:
I. Para manter sem alteração signifi ca-

tiva é muito importante respeitar os critérios-
de proporção e manipulação do material;

II. A massa do material torna-se mais 
fácil para manuseio da manipulação na pla-
ca de vidro, proporção 1:1 e espátula de 
plástico, possibilitando menor distorção e 
mais homogeneidade.
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